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RAPOR

Gtiven Madencilik inqaat San. ve Tic. A.$. Firmasrrun grinderdi$i Urtin ismi

ExperProof CA 61 olan igme suyu yalrtrm malzemesinden hazrrlanan numunenin suya etkisinin

incelenmesi amacryla "BS 6920-l Standardrna gcire igme suyu ile temasa uygunluk" deneyi

yaprlmrq ve elde edilen sonuglar agalrda verilmigtir.

Element

<85.6920-1
Tablo Limit
DeIerleri $ahit 1.Giin 7.Gtin

ICP-MS igin
LOD*

Belirtme
SINITI

tug tL tlg tL tLg tL tlg tL tlg tL
Ag 10.0 <LODI <LOD* <LOD* 0.01

AI 240 6,181 4l .006 <LOD* 1.30

As 10.0 4.404 <LOD* <LOD* 4.02

Ba 1 000 237.126 <LOD* l 1.057 0.0s

Cd 5.00 0.1 28 <LOD* <LOD8 0.04

Cr 50.0 1.138 38.892 7.657 0.04

Fe 200 26.901 <LOD* <LOD* 0.74

Hg 1.00 <LOD* <LOD* <LOD* 0.01

Mn 50.0 0 .404 <LOD* <LOD* 0.04

Ni 20.0 0.281 2.093 0.245 0.05

Pb 25.0 3.865 <LOD* <LOD* 0.03

Se 10.0 0.421 <LOD* <LOD* 4.25

Sb 5.00 0.087 0.025 <LOD* 0.02

(<LOD* : Belirtme slnlnnrn altrnda)

EIde edilen sonuglaro izin verilen slrur de$erlerin
ExperProof CA 61 olan malzemenin BS 6920-l igme
saptanmr$tlr.

altrnda olmasl nedeniyle,
suyu standardrna uygun

tinin adr

oldufu

qr

Prof. Dr. Zekerya DURSLTN

Ege [Jniversitesi
Fen Faktiltesi
Kimya B6liimti
35 100 Born ova-IZMiR

Tel: 0232 3llnsA


